
ALLEGATO II 

 

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1,e valori delle concentrazioni 

massime tollerate per peso nei materiali omogenei 

Piombo (0,1 %) 

Mercurio (0,1 %) 

Cadmio (0,01 %) 

Cromo esavalente (0,1 %) 

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) 

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) 

 


